別紙（７(2)【第２次審査書類】関係）



提出する表素材及び裏地などの生地には、生地毎に以下のデータを添付してください。
（靴などのアクセサリー類については、主材料の種類や混紡率を明記してください）

・混紡率（％）			再生／植物由来PETなど使用の場合は割合も明記
・質量（g/㎡）
・染色堅牢度（級）
耐光			JIS L 0842 第３露光法
洗濯			JIS L 0844 A-1号またはA-2号
汗(酸・アルカリ)		JIS L 0848
摩擦(乾・湿)		JIS L 0849 Ⅱ形
・ピリング（級）		JIS L 1076 A法 10時間
・スナッグ（級）		JIS L 1058 A法

※上記項目以外の物性等強度を求めないということではありません。耐久性等がPRできる試験結果データがあれば、試験方法とともに明記してください。

※そのほか、本要領で求める機能が満たされていることがPRできる試験結果データがあれば、試験方法とともに明記してください。
